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Auf den Seiten 4, 13, 52 und 53 lauten die Tabellenüberschriften 23a und 23b richtig: 

Tabelle 23a: Gießereirestsand (GRS) im Oberbau   
Tabelle 23b: Gießereirestsand (GRS) im Erdbau 

Auf Seite 15, Tabelle 4b: Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1) im Erdbau sind 
unterhalb der Tabelle die Fußnoten 3) und 4) zu ergänzen. 

3) Zulässig, wenn Vanadium ≤ 55 μg/l und PAK15 ≤ 2,7 μg/l. 
4) Zulässig, wenn Vanadium ≤ 90 μg/l. 

Auf Seite 31, Tabelle 12b: Gleisschotter der Klasse 1 (GS-1) im Erdbau ist in der 
vorletzten und letzten Zeile jeweils das „a“ in der ersten Spalte mit den 
Zeilennummern 16 und 17 zu streichen. 
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