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Planung Straßenerhaltung Aufgrabungen
Ausgangspunkt,
Herkunft des
Materials 

Können
belastete
Schichten

unangetastet
bleiben?

1

Eignungsprüfung

zugehörige
Grenzwerte

nach Abschnitt 4.2

Eluatanalyse
B: < 0,03 mg/l PAK nach EPA
C: < 0,03 mg/l PAK nach EPA, 
C: < 0,1 mg/l Phenolindex

9

Verwertungs-
verfahren

Alle Verwertungsverfahren
vorzugsweise nach Abschnitt 4.1

Heißmischverfahren
(4.2) (4.3)

Verwertungsverfahren
nach Abschnitt 4.2

Kaltmischverfahren mit
Bindemittel

Verwertungsverfahren
nach Abschnitt 4.2
Kaltmischverfahren 

mit Bindemittel

8

Verwertungs-
klassen7

Überbaubarkeitüberbaubar?überbaubar?über-
bauen 6

BezeichnungAusbauasphalt 5

Bewertung< 25 mg/kg PAK nach EPA
< 0,1 mg/l Phenolindex

> 25 mg/kg PAK nach EPA
< 0,1 mg/l Phenolindex

> 0,1 mg/l Phenolindex 4

PrüfungenPrüfungen der Ausbaustoffe auf teer-/pechtypische
Substanzen nach Abschnitt 5 3

Bindemittel2

B C

nein

nein

nein

jaja

ja

A

Ausbaustoffe mit teer-/pechtypischen
Substanzen

Bitumen, bitumenhaltige Bindemittel?ja

nein
Durchsicht der Bauakte,

Bautagebücher, usw.
auf klare Angaben zum Bindemittel

ja nein

Prüfung?

Bild 1: Schema des Entscheidungsablaufes für die Verwertung von Ausbaustoffen
mit teer-/pechtypischen Bestandteilen und von Ausbauasphalt


