Forschungsgesellschaft fiir Straen- und Verkehrswesen
Arbeitsgruppe Erd- und Grundbau

TP BF-StB

FGSV

Technische Prufvorschriften
fur Boden und Fels im Straf3enbau

Teil B 11.1
Eignungspriifung

bei Bodenbehandlungen
mit Bindemitteln

Ausgabe 2024

DLV




Inhaltsiibersicht

Seite
1 Anwendungsbereich ............. ... ... ... .. ... . 7
2 Begriffe ... ... 7
3 Ablauf der Eignungspriiffung ............................ 8
8.1 Ubersicht ... ... 8
3.2 Zeitaufwand ...... ... 10
4 Gerateund Prafmittel ......................... ... ... .. 11
41 MisCher .. ... 11
4.2 Geréate fir den Proctorversuch .......................... 11
421 Proctorformen ...... ... .. ... 11
4.2.2 Verdichtungsgerat (Proctorhammer) .................. 11
423 Stahlplatte . ....... ... 12
4.3 Probekérperformen ... 12
4.4 Probekdrperformen und Zubehdr fur die Frostprifung ... ... 12
4.5 Verdichtungsgerat fir die Probekdrperherstellung .......... 15
4.6 Frosttruhe ...... ... .. . 15
4.7 Messuhr .. ... 15
4.8 Messvorrichtung zum Messen von Langen ................ 15
4.9 KalibriermalBB . ... .. 16
4.10 Wassersaugender Filz .. .......... ... .. .. .. .. . 16
4.11 Druckprifmaschine ......... ... ... .. ... ... .. ... ... ... 16
4.11.1 Bodenverfestigungen mit Feinkalk und Kalkhydrat ... ... 16

4.11.2 Bodenverfestigungen mit Mischbindemitteln und
hydraulischen Bindemitteln . ....................... 17
4.11.3 Qualifizierte Bodenverbesserung . . .................. 17
4.12 Versuchsgerate zur Bestimmung des CBR-Wertes ......... 17
413 Hilfsmittel . .. ... 17
5 Probenahme und Probenvorbereitung ................... 17
5.1 Allgemeines .. ... 17
5.2 BOden . ... 18
5.3 Bindemittel ...... ... .. .. 18
5.4 WasSSer .. 18
55 Probemengen ......... ... 18
5.6 AufbereitungderBéden ........ ... ... 19



6 Untersuchung der Ausgangsstoffe ......................
6.1 Allgemeines . ........ ..
6.2 UntersuchungdesBodens .............. ... .. .. .. ... ...

6.2.1 Wassergehalt ........ ... .. .. ... . . i
6.2.2 Korndichte ......... ... . . . . . .
6.2.3 KorngréBenverteilung . ............ .. ... ..
6.2.4 Zustandsgrenzen .............. ...,
6.2.5 Proctorversuch ............. ...
6.2.6 Organische Bestandteile ...........................
6.2.7 Schéadliche Bestandteile und weitergehende Prifungen . ..
6.2.8 Umweltrelevante Inhaltsstoffe .......................

6.3 Untersuchung des Bindemittels ..........................
6.4 UntersuchungdesWassers ............... ... ... .......
6.5 Untersuchung des Boden-Bindemittel-Gemisches ...........

6.5.1 Wahl der Bindemittelart und Bindemittelmenge ..........
6.5.2 Proctorversuch am Boden-Bindemittel-Gemisch .........

7 Herstellung und Lagerung der Probekérper .............

7.1 Herstellung der Probekdrper . ........ ...t

7.1.1 Allgemeines ... ...

7.1.2 Einwaage, Reaktionszeit und Einbautoleranzen .........

7.1.3 Herstellung mit schlagender Verdichtung ... ............

7.1.4 Herstellung mit rittelnder Verdichtung . ................
7.1.5 Herstellung der Probekdrper zum Messen

der Langenanderung bei Frostprifung . ................

7.2 Lagerung der Probekérper ........ .. ...

7.2.1 Feuchtraumlagerung .......... ... ... ... . ..
7.2.2 Wasserlagerung bei Qualifizierter Bodenverbesserung . . . .

8 Frostprifung .................. ...
8.1 Allgemeines . ........ ...

8.2 Behandlung der Probekdrper zum Messen
der L&ngendnderung . ...

8.3 Frost-Tau-Wechselbeanspruchung .......................

8.3.1 Lagerung und Beanspruchung der Probekérper .........
8.3.2 Ermittlung der L&4ngendnderung .. ....................



9 Einaxiale Druckversuche ..............................

9.1 Vorbereitung und Durchfihrung . ........................

9.1.1 Bodenverfestigung mit Feinkalk und Kalkhydrat ........

9.1.2 Qualifizierte Bodenverbesserung ... .................
9.1.3 Bodenverfestigung mit hydraulischen Bindemitteln

und Mischbindemitteln . ........... ... ... . ... .....

9.2 Auswertung der Druckversuche .........................

9.2.1 Bodenverfestigung .......... ... . i
9.2.2 Qualifizierte Bodenverbesserung . ...................
9.2.3 Berechnung der Bindemittelmenge ..................

10 CBR-Versuche ........ ... ... ... ... ... ... ... ... .....
11 Weitergehende Versuche je nach Aufgabenstellung . ...

Anhang 1: Formblattmuster — Probenahmeprotokoll .. ..............

Anhang 2: Beispiele fir die grafische Darstellung der Verédnderung
von Proctordichte und Wassergehalt in Abh&ngigkeit
von der Bindemittelmenge .......... ... ... oL
Anhang 3: Beispiele fir die grafische Darstellung der Veréanderung
der CBR-Werte und der Druckfestigkeiten in Abhangigkeit
von der Bindemittelmenge . ......... ... .. L

Anhang 4: Technische Regelwerke . ............ ... ... .. ... .....



FGSV 591/B 11.1

FGSV

DER VERLAG

Herstellung und Vertrieb:

FGSV Verlag GmbH

Wesselinger Str. 15-17 - 50999 Koln

Tel.: 02236 3846-30

info@fgsv-verlag.de - www.fgsv-verlag.de

Mai 2024
ISBN 978-3-86446-036-4





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Helvetica
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




